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KARTA PRZEDMIOTU

Kod brzedmioty studia stacjonarne: M#1-S2-MIBM-203
P studia niestacjonarne: M#1-N2-MIBM-203
Nazwa przedmiotu Mechanika Doswiadczalna

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Experimental Mechanics

Obowigzuje od roku akademickiego 2022/2023

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

wszystkie

Jednostka prowadzgca przedmiot | Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Koordynator przedmiotu Dr hab. Ihor Dzioba prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr Il

studiow - semestr

studia niestacjonarne | Semestr Il

Podstawy matematyki, Mechanika ogélna i

Wymagania wstepne techniczna, Wytrzymatos$¢ materiatéw, Mate-
riatoznawstwo.
Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 2
Forma prowadzenia zaje¢ wykiad Eéwiczenia Ialc;;)urr?]to- projekt inne
. . studia
Liczba godzin | giacioname: 15 30
w semestrze studia 9 18




| niestacjonarne:

EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Student posiada wiedze o wielkosciach charakteryzuja- , )
x . . o MiBM2_WO01;
cych wytrzymatosc i odporno$¢ na pekanie materiatow . = !
. . L MiBM2_WO02;
W01 |podczas statycznego i zmeczeniowego obcigzenia. Ro- MIBM2 W03-
Wiedza iggge teoretyczne podstawy wyprowadzenia tych wiel- MiBM2:W08;
Zna metodyki oceny wytrzymatosci elementéw konstruk- M.'BMZ—Wll;_
wo2 cyjnych zawierajgcych szczelinopodobne defekt MIBM2_W12 ;
yiny Jacy P Y. MiBM2_W16;
Student umie obstugiwa¢ wspétczesne maszyny wy- , )
.~ ] . . MiBM2_UO01;
trzymatosciowe, opracowac program i przeprowadzic¢ : ~inn.
. - . ; MiBM2_UO02;
badania w celu wyznaczenia odpowiednich charaktery- . — !
MiBM2_U10;
uol |styk. : — :
Student umie wyznaczy¢ nominalne i rzeczywiste zalez- MiBM2_U12;
Umiejetnosci " oWy y . > | [28CZyW ] MiBM2_U13 ;
nosci naprezen i odksztatceh materiatu i wyznaczyc : .
. ‘ . . MiBM2_U14;
odpowiednie charakterystyki materiatowe. —
Potrafi przeprowadzi¢ testy w celu wyznaczenia podsta-
U02 |wowych standardowych charakterystyk odpornosci na MiBM2_U18
pekanie.
Student posiada odpowiednie kompetencje dotyczace . .
. MiBM2_KO02;
K01 pracy na maszynach wytrzymatosciowych wykorzysty- . —

. ) MiBM2_KO06
Kompetencje wanych w badaniach eksperymentalnych. —
spoteczne Student posiada kompetencje w zastosowaniu odpo-

K02 | wiednich metod badawczych do wyznaczania charakte- MiBM2_KO04
rystyk materiatowych.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajeé”

Tresci programowe

Wyktad

Wspolczesne maszyny wytrzymatosciowe, zasady sterowania i rejestracji danych.
Podstawowe préby do wyznaczania charakterystyk wytrzymatosciowych materiatu.
Nominalne i rzeczywiste zaleznosci ,naprezenia-odksztatcenia” i charakterystyki ma-
teriatu.

Pola naprezen i odksztatcen przed wierzchotkiem pekniecia w osrodkach liniowo-
sprezystych. Wspdétczynnik intensywnosci naprezen i wspotczynnik uwalniania ener-
gii (WIN). Kryterium pekania.
Pola naprezen i odksztatcen przed wierzchotkiem pekniecia w osrodkach sprezysto-
plastycznych. Uogdlniony WIN, Catka J. Kryteria pekania dla materiatu sprezysto-
plastycznego.
Metody wyznaczania krytycznych wartosci charakterystyk odpornosci na pekanie,
catki J — Jic: metoda wielu prébek; metoda zmiany podatnosci i zmiany potencjatu.
Rozwarcie wierzchotka pekniecia (RWP). Metody wyznaczania krytycznych wartosci
RWP. Ocena RWP na podstawie badan powierzchni przetomu.
Zmeczeniowa wytrzymato$¢ materiatdéw i konstrukcji. Charakterystyki zmeczeniowej
wytrzymatosci. Rozwdj peknieé na skutek obcigzen cyklicznych. Charakterystyki
zmeczeniowego wzrostu pekniec.

Metody oceny wytrzymato$ci elementdédw zawierajgcych pekniecia.




Laboratorium

Wspodtczesne maszyny wytrzymatosciowe. Zasady sterowania.

Kalibracja i organizacja pomiaréw.

Wyznaczanie wtasciwo$ci materiatu na podstawie jednoosiowej proby rozciggania.
Materiat z wyrazna i umowna granicg plastycznosci.

Charakterystyki nominalne. Charakterystyki rzeczywiste.

Wyznaczanie odpornos$ci na pekanie materiatu liniowo-sprezystego w ptaskim stanie
odksztatcenia - Kic.

Wyznaczanie Kmat — metodyka najwiekszego prawdopodobienstwa (MML).
Wyznaczanie charakterystyki odpornosci na pekanie dla materiatu sprezysto-
plastycznego, krytycznej wartosci calki J - Jic , metoda wielu probek.

Wyznaczanie krytycznej wartosci catki J, Jic — metodg zmiany podatnosci.
Wyznaczanie krytycznej wartosci calki J, Jic — metodg zmiany potencjatu.

Pomiar rozwarcia wierzchotka pekniecia (RWP), kgta rozwarcia pekniecia, (KRP)
kata rozwarcia wierzchotka peknigcia (KRWP) na podstawie procedury ASTM.
Wyznaczanie rozwarcia pekniecia na podstawie obliczenia szerokosci strefy stepie-
nia.

Zmeczenie metali. Metody wyznaczania charakterystyk zmeczeniowych.
Obliczenie energii odksztatcenia w wybranych cyklach obcigzenia.

Wyznaczanie charakterystyk zmeczeniowej propagacji pekniecia w przedziale opi-
sywanym prawem Parisa. Przyktadowe obliczenie przyrostu pekniecia.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
w02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X
K02 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Fo.ml? Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyklad egzamin Uzyskanie co najmniej 50 /;:jlérgktow z kolokwiéw w trakcie
laboratorium zaliczenie z oceng Poprawne wykonanie sprawozdania

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta ngZ‘tjl;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjiL|P|S|W|C|L|P|S h
’ studiow 15 30 9 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h




Razem przy bezposrednim udziale 49 31 h
nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktérg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,0 1,2 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

5 studenta 1 19 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,0 0,8 ECTS
pracy

7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami 33 33 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktéw ECTS, ktorg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 1,3 1,3 ECTS
terze praktycznym

Sumaryczne obcigzenie praca stu-
9. denta 50 50 h
10, Punkty ECTS za rrllodu'% o 2 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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